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FORCELAMNICO

INFORME DEL DEFPARTAMENTO DE CONTROL DE PRODUCTO

FECHA MODELO

17,/07,/2020 PERLAGE PERLE

N¥ REFERENCIA DECLARACIGN DE PRESTACIOMES MARCADO CE

Reference number of the declaration of performance CE marking

DOIREVIO13-19

MORMA DE ENSAYO
Result Testing standard

PROCESO DE FABRICACION MONOCOOCIEON
Manrufacture process Singie firing

;-8 ESPESOR MEDIO mm 10 UNE-EN I50 10545-2: 1958
B Averoge thickness

TOMPLE CON L0 REQIOTSTTOS APLABLES & CADA MODELD

‘oW DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFIOIAL DEFINIDOS EM LA NORMA UNE-EN 14411 PARA EL GRUPO UNE-EN I50 10545-2: 1958
Dimensions and surfoce guality Conform to the reguisites applicable to each model os dafined inthe B

iﬂ:diﬂ‘ 5‘:_?! I!!] i &- roug

ABSORCION DE AGUA % 10 UNE-EN I50 10545-3: 2018
Water absorption ¥

RESISTENCIA A LA FLEXION Nfmm2 UNE-EN 150 10545-48: 2015
Modutes: of rupture NYmm2

DUREZA AL RAYADO D¥E LA SUPERFICIE SEGUN MOHS EN 101: 1291 (UNE 67101)
Scotch hondnaess according to Mobs

o, RESISTENCIA A LA ABRASION UNE-EN 150 10545-7: 1989
Besistance to the abrasion

RESISTENOA AL CHOQUE TERMICO UNE-EN 150 10545-9: 2013
i3 Aesistance to tharmal chock

RESISTEMOA AL CUARTED RESISTE LA PRUEBA UNE-EN I50 10545-11: 1847
Cracking resistance Iz stands the test

RESISTEMCIA A& L& HELADA UNE-EN I50 10545-12: 1897
Frostresistanco

RESISTEMCIA A LAS MANCHAS UNE-EN 150 10545-14: 2015
Stain resistanco

RESISTENOA A LO5 PRODUCTOS DOMESTICOS DE IMPIEZA Y
ADITIVDS PARA AGUA DE PISCINAS WUMNE-EN I50 10545-13: 2017
Aesiztancs to ceansing products and chemical products for swamming
200 aler

RESISTEMCIA A LOS ALCALIS ¥ ACIDOS DEBILES Y FUERTES UNE-EN I50 10545-13: 2017
Resistance to soft ard strong, alcalis and coids

UNE-ENV 12633:2003

RESISTEMCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130:2010 Apda 5

Aesictancs o sip

DIN 51097:1292

DCOF ANSI ALS7-1-2012




